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Alakitas

1.

Alakvaltozasi és fesziiltségi allapot

Mozgastorvény, a Lagrange és az Euler féle leirasmod. A véges alakvaltozds tenzorai. Az
alakvaltozasi sebesség értelmezése. A fesziiltségi tenzor fogalma. Foéiranyok, foéértékek
értelmezése.

. Az anyagi viselkedés jellemzése, az anyagtorvények

A rugalmas, a viszkézus és a képlékeny test. Homogén (inhomogén), izotrop (anizotrop),
keményed? testek. A folyasi feliilet értelmezése és kapcsolata az alakitas folyamataval. Az alakitési
szilardsag fogalma és mérése.

. A surlédas szerepe az alakito technologiaknal

a) Surlodasi modellek bemutatasa
Nyomasfiiggd (Coulomb), anyagfiiggd (Kudo), nyomads és anyagfiiggd (Levanov). A sturlodasi
tényezd kisérleti meghatarozasanak maodjai.

b) A Stribeck diagram és alkalmazésa
A tribologia fogalma és alkalmazésa az alakito technologidknal. A Stribeck diagram alkalmazéasa
a kenés ¢s surlodas folyamataban. A feliileti érdesség szerepe a kendfilm réteg kialakulasaban.

. Fémes anyagok alakithatosaga

a) Térfogatalakitasi feladatoknal
Karosodas jelensége az alakitas soran. A regeneracié lehetdsége. Karosodasi modellek (Bogatov,
Lemaitre, Gurson). Alakithatosagi vizsgalatok ¢és kiértékelési modszeriik. Az alakithatosag
szerepe az alakitasi folyamatok modellezésénél.

b) Lemezalakit6 feladatoknal

Az alakithatosagi hatardiagram értelmezése €s felvételi modszere. A diagram alkalmazasa
lemezalakit6 feladatok tervezésénél.

. Szamité modszerek az alakito folyamatok tervezésénél

a) Az energetikai modszer
A képlékeny alakitas altalanos mechanikai modellje. A teljes teljesitmény minimumanak elve.
A modszer alkalmazasa egyszer( alakitasi feladatoknal (zOmités, drothuzas, redukalés).

b) Az atlagfesziiltség modszer

A modszer elve és alkalmazéasanak bemutatasa kupos csatornaban, valamint két siklap kozott
mozg6 anyag differencidlegyenletének kozelitd megoldasa segitségével.

. Anyagaramlas kipos csatornaban

Jellegzetes alakitod technologidk és gyartasi hibaik. A szerszam és az anyag kolcsonhatdsa. Az
alakitasi folyamat tervezésének modszerei.

. Lemezhengerlés folyamata

Hideg és meleghengerlés 10 jellemzdi €s anyagszerkezeti kiilonbozdségei. Tulajdonsagok valtozasa
a hengerlés sordan, az anyagszerkezet szabdlyozasa. Textura fejlddés. A hengerlés
sebességviszonyai. Az alakitds erd és nyomatéksziikséglete. A hengerelt termék pontossagat
befolyasold tényezdk.



8. Anyagszerkezeti valtozasok a képlékenyalakitas soran

10.

A hidegen és melegen alakitott anyag alakitdsi szilardsagaganak valtozasa. Az anyagszerkezeti
valtozasok (dinamikus megujulds és Ujrakristalyosodas) hatdsa az anyag tulajdonsigaira. A
melegalakitas konstitutiv egyenlete €s paramétereinek meghatarozasa.

. Intenziv képlékenyalakitas

Ultrafinom-szemcsés (UFSZ) és nano-szerkezetli (NSZ) anyagok tulajdonségai és eldallitasi modjai
azintenziv képlékeny alakitdssal. A gyartd eljardsok bemutatdsa. Az igy eldallitott anyag
alkalmazasi teriiletei.

Kiilonleges lemezalakité6 moédszerek

Alakitas rugalmas szerszammal. Lemezek mélynyomasa. Nagyenergidju alakitdé miiveletek.
Hydroforming eljarasok. Szuperképlékeny anyagok és alakitasuk.



